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Normes matières premières et accessoires  

Date de mise en place du marquage CE produit par produit  

  

Mise à jour du 28/05/2025 
Les modifications depuis la dernière édition figurent en gras.  
NC = non communiqué  
EVCP = Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances  
  

Bétons  

Référence Titre 
Version 

Disponible 
Date de 

Publication 
Système 
d’EVCP* 

Date 
d'application 
Marquage CE 

Fin de 
période de 
coexistence 

Certification 
volontaire 

FD P18-011 

Béton – Définition et 
classification des 
environnements 
chimiquement agressifs – 
Recommandations pour la 
formulation des bétons 

Publication Juin 22 -- -- -- -- 

FD P18-326 
Béton – Zone de gel en 
France 

Publication Août 16 -- -- -- -- 

NF P18-451 
Bétons – Exécution des 
structures en béton – Règles 
spécifiques pour les BFUP  

Publication Décembre 18 -- -- -- -- 

NF P18-454 

Béton – Réactivité d'une 
formule de béton vis-à-vis 
de l'alcali-réaction – Essai de 
performance 

Publication Juillet 21 -- -- -- -- 

FD P18-464 
Béton – Dispositions pour 
prévenir les phénomènes 
d'alcali-réaction 

Publication Juin 21 -- -- -- -- 

NF P18-470 

Bétons-Bétons fibrés à Ultra 
Hautes Performance – 
Spécification, performance, 
production et conformité 

Publication Juillet 16 -- -- -- -- 

FD P18-480 

Béton – Justification de la 
durabilité des ouvrages en 
béton par méthode 
performantielle  

Publication Octobre 22 -- -- -- -- 

FD P18-480 

Béton – Justification de la 
durabilité des ouvrages en 
béton par méthode 
performantielle 

FD en 
projet 

     

FD P18-483-1 

Écoconception des 
structures en béton – Partie 
1 : optimisation des 
ouvrages béton pour des 
conceptions à impact 
carbone réduit 

FD en 
Projet 

     

FD P18-483-2 

Écoconception des 
structures en béton – Partie 
2 : spécification des bétons 
pour des ouvrages à impact 
carbone réduit 

Publication Mars 25     

FD P18-503 
Surfaces et parements de 
béton – Éléments 
d'identification 

Publicatio
n 

Décembre 23 -- -- -- -- 

 

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/fd-p18011/beton-definition-et-classification-des-environnements-chimiquement-agressif/fa204582/328696
https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-p18-326/beton-zones-de-gel-en-france/article/869094/fa063374
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-451/betons-execution-des-structures-en-beton-regles-specifiques-pour-les-bfup/article/913584/fa192076
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-p18454/beton-reactivite-dune-formule-de-beton-visavis-de-lalcalireaction-essai-de-/fa187364/263896
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/fd-p18464/beton-dispositions-pour-prevenir-les-phenomenes-dalcalireaction/fa201775/264507
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-470/betons-betons-fibres-a-ultra-hautes-performances-specification-performance-production-et-conformite-/article/866839/fa063353
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/fd-p18480/beton-justification-de-la-durabilite-des-ouvrages-en-beton-par-methode-perf/fa202596/337303
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-p18-480/beton-justification-de-la-durabilite-des-ouvrages-en-beton-par-methode-performantielle/209642
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-p18-480/beton-justification-de-la-durabilite-des-ouvrages-en-beton-par-methode-performantielle/209642
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-p18-483-1/ecoconception-des-structures-en-beton-partie-1-optimisation-des-ouvrages-beton-pour-des-conceptions-a-impact-carbone-reduit/209643
https://norminfo.afnor.org/norme/fd-p18-483-1/ecoconception-des-structures-en-beton-partie-1-optimisation-des-ouvrages-beton-pour-des-conceptions-a-impact-carbone-reduit/209643
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/fd-p184832/ecoconception-des-structures-en-beton-partie-2-specification-des-betons-pou/fa211300/441753
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/fd-p18503/surfaces-et-parements-de-beton-elements-didentification/fa207953/355352
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/fd-p18503/surfaces-et-parements-de-beton-elements-didentification/fa207953/355352
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Référence Titre 
Version 

Disponible 
Date de 

Publication 
Système 
d’EVCP* 

Date 
d'application 
Marquage CE 

Fin de 
période de 
coexistence 

Certification 
volontaire 

NF P18-710 

Calcul des structures en 
béton : règles spécifiques 
pour les Bétons Fibrés à 
Ultra-Hautes Performances 
(BFUP) 

Publication Avril 16 -- -- -- -- 

NF EN 206+A2 
Béton – Spécification, 
performances, production et 
conformité  

Publication Mars 2021 -- -- -- -- 

PR NF EN 
206+A2/CN 

Béton – Spécification, 
performances, production 
et conformité, y compris 
son complément national 

Enquête 
publique 

 -- -- -- NF 

PR NF EN 206-1 

Béton, spécification, 
performances, production et 
conformité – Partie 1 : 
Performances, exigences, 
contrôle de la production en 
usine et critères d’évaluation 
des valeurs individuelles 

Enquête 
publique 

     

PR NF EN 206-2 

Béton, spécification, 
performances, production et 
conformité – Partie 2 : 
Évaluation de la conformité 
et certification 

Enquête 
publique 

     

PR NF EN 206-3 

Béton, spécification, 
performances, production et 
conformité – Partie 3 : 
Exigences complémentaires 
relatives à la spécification et 
à la conformité du béton 
destiné aux travaux 
géotechniques spéciaux 

Enquête 
publique 

     

NF EN 14650 

Règles générales pour le 
contrôle de la production en 
usine de béton de fibres 
métalliques 

Publication Octobre 05 -- -- -- -- 

NF EN 15564 
Béton de résine - 
Prescriptions et méthodes 
d'essai 

Publication Décembre 08 -- -- -- -- 

FD CEN/TR 17310 
Carbonatation et absorption 
du CO2 dans le béton 

Publication Octobre 19 -- -- -- -- 

Composites Ciment-Verre 

Référence Titre 
Version 

Disponible 
Date de 

Publication 
Système 
d’EVCP* 

Date 
d'application 
Marquage CE 

Fin de 
période de 
coexistence 

Certification 
volontaire 

NF EN 1169 
Règles générales de 
contrôle de production des 
composites ciment-verre 

Publication Décembre 24 -- -- -- -- 

NF EN 1170 
Méthodes d’essai des 
composites ciment-verre  

Publication Décembre 24 -- -- -- -- 

NF EN 15191 
Classification des 
performances des 
composites ciment-verre 

Publication Décembre 24 -- -- -- -- 

 

https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-710/complement-national-a-l-eurocode-2-calcul-des-structures-en-beton-regles-specifiques-pour-les-betons-fibres-a-ultra-hautes-p/article/856913/fa063075
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-206-a2/beton-specification-performances-production-et-conformite/fa201846/238491
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-206a2cn/beton-specification-performance-production-et-conformite-complement-national-a-la-norme-nf-en-206a2/209644
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-206a2cn/beton-specification-performance-production-et-conformite-complement-national-a-la-norme-nf-en-206a2/209644
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-en-206-1/beton-specification-performances-production-et-conformite-partie-1-performances-exigences-controle-de-la-production/337509
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-en-206-1/beton-specification-performances-production-et-conformite-partie-1-performances-exigences-controle-de-la-production/337509
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-en-206-2/beton-specification-performances-production-et-conformite-partie-2-evaluation-de-la-conformite-et-certification/337542
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-en-206-2/beton-specification-performances-production-et-conformite-partie-2-evaluation-de-la-conformite-et-certification/337542
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-en-206-3/beton-specification-performances-production-et-conformite-partie-3-exigences-complementaires-relatives-a-la/337521
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-en-206-3/beton-specification-performances-production-et-conformite-partie-3-exigences-complementaires-relatives-a-la/337521
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-14650/produits-prefabriques-en-beton-regles-generales-pour-le-controle-de-la-production-en-usine-de-beton-de-fibres-metalliques/article/790269/fa119647
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-15564/produits-prefabriques-en-beton-beton-de-resine-prescriptions-et-methodes-d-essai/article/628602/fa147399
https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-cen-tr-17310/carbonatation-et-absorption-du-co2-dans-le-beton/article/934012/fa197728
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-1169/produits-prefabriques-en-beton-regles-generales-de-controle-de-production-d/fa207572/430603
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-1170/produits-prefabriques-en-beton-methodes-dessai-des-composites-cimentverre/fa207567/430608
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-15191/produits-prefabriques-en-beton-classification-des-performances-des-composit/fa202421/430596
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Essais sur béton durci 

Référence Titre 
Version 

Disponible 
Date de 

Publication 
Système 
d’EVCP* 

Date 
d'application 
Marquage CE 

Fin de 
période de 
coexistence 

Certification 
volontaire 

NF EN 12390-1 

Essais pour béton durci - 
Partie 1 : forme, dimensions 
et autres exigences aux 
éprouvettes et aux moules 

Publication Août 21 -- -- -- -- 

NF EN 12390-2 

Essais pour béton durci - 
Partie 2 : confection et 
conservation des 
éprouvettes pour essais de 
résistance 

Publication Août 19 -- -- -- -- 

NF EN 12390-3 

Essais pour béton durci - 
Partie 3 : résistance à la 
compression des 
éprouvettes 

Publication Août 19 -- -- -- -- 

NF EN 12390-4 

Essais pour béton durci – 
Partie 4 Résistance à la 
compression – 
Caractéristiques des 
machines d’essai 

Publication Mars 25 -- -- -- -- 

NF EN 12390-5 
Essais pour béton durci - 
Partie 5 : Résistance à la 
flexion des éprouvettes 

Publication Août 19 -- -- -- -- 

NF EN 12390-6 

Essais pour béton durci - 
Partie 6 : détermination de 
la résistance en traction par 
fendage d'éprouvettes 

Publication 
Novembre 

2023 
-- -- -- -- 

NF EN 12390-
6/NA 

Essais pour béton durci - 
Partie 6 : détermination de 
la résistance en traction par 
fendage d'éprouvettes – 
Annexe nationale 

Publication Juillet 2024 -- -- -- -- 

NF EN 12390-7 
Essais pour béton durci - 
Partie 7 : masse volumique 
du béton durci 

Publication Août 19 -- -- -- -- 

PR NF EN 12390-
20 

Essais pour béton durci - 
Partie 20 : Détermination de 
la porosité 

Enquête 
publique 

     

NF EN 12504-2 

Essais pour béton dans les 
structures - Partie 2 : essais 
non destructifs - 
Détermination de l’indice de 
rebondissement 

Publication 
Septembre 

21 
 

-- -- -- -- 

PR NF EN 12504-5 

Essais pour béton dans les 
structures – Partie 5 : 
Détermination de l’enrobage 
en béton à l’aide de 
pachomètres 
électromagnétiques 

Enquête 
publique 

     

XP P18-463 
Béton – Essai de 
perméabilité aux gaz sur 
béton durci  

Publication 
Décembre 

2023 
-- -- -- -- 

 

  

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123901/essais-pour-beton-durci-partie-1-forme-dimensions-et-autres-exigences-aux-e/fa195833/264178
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123902/essais-pour-beton-durci-partie-2-confection-et-conservation-des-eprouvettes/fa190565/83458
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123903/essais-pour-beton-durci-partie-3-resistance-a-la-compression-des-eprouvette/fa190566/83462
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123904/essais-pour-beton-durci-partie-4-resistance-a-la-compression-caracteristiqu/fa207306/442636
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123905/essais-pour-beton-durci-partie-5-resistance-a-la-flexion-des-eprouvettes/fa190567/83459
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123906/essai-pour-beton-durci-partie-6-determination-de-la-resistance-en-traction-/fa203305/421640
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123906-na/essai-pour-beton-durci-partie-6-determination-de-la-resistance-en-traction-/fa209113/421623
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123907/essais-pour-beton-durci-partie-7-masse-volumique-du-beton-durci/fa190568/83465
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-12390-20/essais-pour-beton-durci-partie-20-determination-de-la-porosite/201020
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-12390-20/essais-pour-beton-durci-partie-20-determination-de-la-porosite/201020
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-125042/essais-pour-beton-dans-les-structures-partie-2-essais-non-destructifs-deter/fa195835/263915
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-12504-5/essais-pour-beton-dans-les-structures-partie-5-determination-de-lenrobage-en-beton-a-laide-de-pachometres/201016
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-12504-5/essais-pour-beton-dans-les-structures-partie-5-determination-de-lenrobage-en-beton-a-laide-de-pachometres/201016
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/xp-p18463/betons-essai-de-permeabilite-aux-gaz-sur-beton-durci/fa205280/355349
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Essais sur béton frais 

Référence Titre 
Version 

Disponible 
Date de 

Publication 
Système 
d’EVCP* 

Date 
d'application 
Marquage CE 

Fin de 
période de 
coexistence 

Certification 
volontaire 

NF EN 12350-1 
Essais pour béton frais - 
Partie 1 : prélèvement et 
appareillage commun 

Publication Août 19 -- -- -- -- 

NF EN 12350-2 
Essais pour béton frais - 
Partie 2 : essai 
d’affaissement 

Publication Août 19 -- -- -- -- 

NF EN 12350-6 
Essais pour béton frais - 

Partie 6 : masse volumique Publication Août 19 -- -- -- -- 

NF EN 12350-8 

Essais pour béton frais - 

Partie 8 : béton auto-plaçant 

- Essai d’étalement au cône 
Publication Août 19 -- -- -- -- 

NF EN 12350-10 

Essai pour béton frais - 

Partie 10 : béton auto-

plaçant - Essai à la boîte en L 
Publication Novembre 10 -- -- -- -- 

NF EN 12350-11 

Essai pour béton frais - 
Partie 11 : béton auto-
plaçant - Essai de stabilité au 
tamis 

Publication Novembre 10 -- -- -- -- 

PR NF EN 12350-
13 

Essais pour béton frais, 
partie 13 – Essai de 
ressuage – Statistique et 
sous pression 
 

Enquête 
publique 

     

Granulats  

 Référence  Titre  Version 
Disponible  

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 13139  Granulats pour mortier  Publication  Janvier 03  2+/4  01/03/03  01/06/04   -- 

FD P18-542  

Critères de qualification des 
granulats naturels pour 
béton hydraulique vis-à-vis 
de l’alcali-réaction  

Publication  Mai 23  --  --  --    -- 

XP P18-543  

Granulats – Étude 
pétrographique des granulats 
appliquée à l’alcali-réaction  Publication  Novembre 17  -- -- -- -- 

NF P18-545  
Granulats – Éléments de 
définition, conformité, 
codification  

Publication Octobre 21 -- -- -- -- 

XP P18-546 

Granulats – Essais visant à 
déterminer les propriétés 
géométriques des granulats – 
Détermination des teneurs 
en impuretés prohibées et en 
boulettes d’argile 

Publication Juin 20 -- -- -- -- 

NF EN 12620 +A1  Granulats pour béton  Publication  Juin 08  2+/4  01/01/09  01/01/10  NF 

NF EN 13055  Granulats légers  Publication Mai 16  2+/4  
En attente de 

citation au 
JOUE  

 -- --  

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123501/essais-pour-beton-frais-partie-1-prelevement-et-appareillage-commun/fa190557/83429
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123502/essais-pour-beton-frais-partie-2-essai-daffaissement/fa190558/83431
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123506/essais-pour-beton-frais-partie-6-masse-volumique/fa190562/83423
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-123508/essais-pour-beton-frais-partie-8-beton-autoplacant-essai-detalement-au-cone/fa190564/83432
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-1235010/essai-pour-beton-frais-partie-10-beton-autoplacant-essai-a-la-boite-en-l/fa165666/36401
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-1235011/essai-pour-beton-frais-partie-11-beton-autoplacant-essai-de-stabilite-au-ta/fa165665/36326
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-12350-13/essais-pour-beton-frais-partie-13-essai-de-ressuage-statique-et-sous-pression/201015
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-12350-13/essais-pour-beton-frais-partie-13-essai-de-ressuage-statique-et-sous-pression/201015
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-13139/granulats-pour-mortiers/fa047905/20884
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2013139/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/fd-p18542/granulats-criteres-de-qualification-des-granulats-naturels-pour-beton-hydra/fa206648/345802
https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-p18-542/granulats-criteres-de-qualification-des-granulats-naturels-pour-beton-hydraulique-vis-a-vis-de-l-alcali-reaction/article/907445/fa192214
https://www.boutique.afnor.org/norme/xp-p18-543/granulats-etude-petrographique-des-granulats-appliquee-a-l-alcali-reaction/article/907446/fa192215
https://www.boutique.afnor.org/norme/xp-p18-543/granulats-etude-petrographique-des-granulats-appliquee-a-l-alcali-reaction/article/907446/fa192215
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-p18545/granulats-element-de-definition-conformite-et-codification/fa183181/276629
https://www.boutique.afnor.org/norme/xp-p18-546/granulats-essais-visant-a-determiner-les-proprietes-geometriques-des-granulats-determination-des-teneurs-en-impuretes-prohib/article/943688/fa198784
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-12620-a1/granulats-pour-beton/fa157250/31276
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%2012620/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13055/granulats-legers/article/933965/fa187708
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Référence  Titre  Version 
Disponible  

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

PR NF EN 13055 Granulats légers 
Enquête 
publique 

    
 

PR NF EN 17555-1 

Granulats pour travaux de 
construction – Partie 1 : 
caractéristiques 

Enquête 
publique 

    

 

FD P18-473 

Recommandations 
provisoires pour l’utilisation 
dans les bétons de granulats 
dont la teneur en sulfates est 
supérieure aux seuils 
normalisés vis-à-vis de la 
formation d’éttringite 
secondaire d’origine interne 
et de thaumasite d’origine 
interne 

Publication Novembre 22 -- -- -- -- 

FD P18-662  

Granulats - Guide 
d’utilisation des normes  
NF EN 13383 Enrochements  
Partie 1 : Spécifications  
Partie 2 : méthodes d’essai  

Publication  Octobre 05  --  --  --  -- 

FD P18-663  
Modalités d’application des 
normes NF EN d’essai sur les 
granulats  

Publication Septembre 24 --  --  --  --  

Fascicule n° 23 du 
CCTG  

Granulats routiers 
(Applicables aux marchés 
publics de travaux)  

Publication  2007  --  --  --   -- 

Ciments  

 Référence  Titre  Version 
Disponible  

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

FD P15-010  
Liants hydrauliques – Guide 
d’utilisation des ciments  Publication  Octobre 97  --  --  --   -- 

NF EN 197-1  
Composition, spécifications 
et critères de conformité des 
ciments courants  

Publication  Avril 12  1+  01/07/12  01/07/13  NF  

NF EN 197-2  
Evaluation et vérification de 
la constance de la 
performance  

Publication Mars 20 --  --  --   -- 

NF EN 197-5 

Ciment Portland composé 
CEM II/C-M et ciment 
composé CEM VI  

Publication Mai 21 -- -- -- NF 

NF EN 197-6 
Ciment – Partie 6 : ciment à 
base de matériaux de 
construction recyclés 

Publication 
Septembre 

23 
-- -- -- -- 

NF EN 413-1  

Ciment à maçonner – 
Partie 1 : composition, 
spécifications et critères de 
conformité  

Publication  Septembre 
12  1+  01/02/12  01/02/13  NF  

https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-13055/granulats-legers/193137
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-13055/granulats-legers/193137
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-17555-1/granulats-pour-travaux-de-construction-partie-1-caracteristiques/193128
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-17555-1/granulats-pour-travaux-de-construction-partie-1-caracteristiques/193128
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/fd-p18473/recommandations-provisoires-pour-lutilisation-dans-les-betons-de-granulats-/fa203862/338042
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/fd-p18662/granulats-guide-dutilisation-des-normes-nf-en-133831-et-nf-en-133832/fa139834/26015
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20P18-662/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/fd-p18663/granulats-modalites-dapplication-des-normes-nf-en-dessai-sur-les-granulats/fa210174/424249
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fascicule_ndeg23.pdf
http://www.boutique.afnor.org/norme/fd-p15-010/liants-hydrauliques-guide-d-utilisation-des-ciments/article/765139/fa046527
http://www.boutique.afnor.org/norme/fd-p15-010/liants-hydrauliques-guide-d-utilisation-des-ciments/article/765139/fa046527
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-1971/ciment-partie-1-composition-specifications-et-criteres-de-conformite-des-ci/fa149898/1234
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20197-1/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-1972/ciment-partie-2-evaluation-et-verification-de-la-constance-de-la-performanc/fa194967/85924
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-1975/ciment-partie-5-ciment-portland-compose-cem-ii-cm-et-ciment-compose-cem-vi/fa200094/264804
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-1976/ciment-partie-6-ciment-a-base-de-materiaux-de-construction-recycles/fa204707/351137
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/resultats?Keywords=nf+en+413-1&StandardStateIds=1
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20413-1/categorie/normes?aff=1676
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 Référence  Titre  Version 
Disponible  

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 459-1  

Chaux de construction – 
Partie 1 : définitions, 
spécifications et critères de 
conformité  

Annulée  Mars 12  2+  01/06/11  01/06/12  --  

NF EN 459-1  

Chaux de construction – 
Partie 1 : définitions, 
spécifications et critères de 
conformité  

Publication 
Août 15  

(2ème tirage 
octobre 15)  

2+  Non citée au JOUE   -- 

NF EN 14216  

Ciments - composition, 
spécifications et critères de 
conformité de ciments 
spéciaux à très faible chaleur 
d’hydratation  

Publication  Février 16  1+  08/04/16  08/04/17  --  

NF EN 14647  

Ciments d’aluminates de 
calcium – Composition, 
spécifications et critères de 
conformité  

Publication  
Décembre 

06  1+  01/01/08  01/01/08   -- 

NF EN 15743 +A1  
Ciment sursulfaté –  
Composition, spécifications 
et critères de conformité  

Publication  Juin 15  1+  13/11/15  13/11/16  NF  

NF EN 16908+A1 

Ciment et chaux de 
construction – Déclaration 
environnementales sur les 
produits – Règles de 
catégorie de produits 
complémentaires de l'EN 
15804 

Publication Mars 22 -- -- -- -- 

NF P 15-302  

Liants hydrauliques – 
Ciments à usage tropical – 
Composition, spécifications 
et critères de conformité  

Publication  Aout 21  --  --  --  NF  

NF P 15-314  
Liants hydrauliques – Ciment 
prompt naturel  Publication  Février 93  --  --  --  NF  

NF P15-317 
Liants hydrauliques – Ciments 
pour travaux à la mer 

Publication 
Novembre 

23 
-- -- -- NF 

NF P15-318 

Liants hydrauliques –  
Ciments à teneur en sulfures 
limitée pour béton 
précontraint 

Publication 
Novembre 

23 
--  --  --  NF  

NF P15-319 

Liants hydrauliques – 
Ciments pour travaux en 
eaux à haute teneur en 
sulfates  

Publication 
Novembre 

23 
--  --  --  NF  

 

  

https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-459-1/chaux-de-construction-partie-1-definitions-specifications-et-criteres-de-conformite/article/797364/fa154868
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-459-1/chaux-de-construction-partie-1-definitions-specifications-et-criteres-de-conformite/article/797364/fa154868
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-4591/chaux-de-construction-partie-1-definitions-specifications-et-criteres-de-co/fa154868/1226
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-14216/ciment-composition-specifications-et-criteres-de-conformite-des-ciments-spe/fa178512/46707
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-14216/ciment-composition-specifications-et-criteres-de-conformite-des-ciments-a-tres-faible-chaleur-d-hydratation/article/782136/fa121781
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-14647/ciment-d-aluminates-de-calcium-composition-specifications-et-criteres-de-conformite/article/746606/fa102934
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-14647/ciment-d-aluminates-de-calcium-composition-specifications-et-criteres-de-conformite/article/746606/fa102934
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-15743-a1/ciment-sursulfate-composition-specifications-et-criteres-de-conformite/fa059609/45272
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2015743-1/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-16908-a1/ciment-et-chaux-de-constructions-declaration-environnementales-sur-les-prod/fa204442/323198
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-p15302/liants-hydrauliques-ciments-a-usage-tropical-composition-specifications-et-/fa201289/263254
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20P15-302/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-p15314/liants-hydrauliques-ciment-prompt-naturel/fa026391/10574
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20P15-314/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-p15317/liants-hydrauliques-ciments-pour-travaux-a-la-mer/fa207873/355775
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-p15318/liants-hydrauliques-ciments-a-teneur-en-sulfures-limitee-pour-beton-precont/fa207874/355783
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-p15319/liants-hydrauliques-ciments-pour-travaux-en-eaux-a-haute-teneur-en-sulfates/fa207875/355093
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Eau de gâchage  

 Référence  Titre  
Version 

Disponible  
Date de 

Publication  
Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 1008  

Spécifications 
d’échantillonnage, d’essais et 
d’évaluation de l’aptitude à 
l’emploi, y compris les eaux 
des processus de l’industrie 
du béton, telle que l’eau de 
gâchage pour le béton  

Publication  
Juillet 03  

(2ème tirage  
01/06/06)  

-- -- -- --  

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis  

Référence  Titre  
Version 

Disponible  
Date de 

Publication  
Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 934-1  Exigences communes  Publication  Avril 08 -- -- -- -- 

NF EN 934-2 +A1  

Adjuvants pour béton – 
Définitions, exigences, 
conformité, marquage et 
étiquetage  

Publication  Août 12  2+  01/03/13  01/09/13  NF  

NF EN 934-3 +A1  

Adjuvants pour mortier à 
maçonner – Définitions, 
exigences, conformité, 
marquage et étiquetage  

Publication  Octobre 12  2+  01/03/13  01/09/13   -- 

NF EN 934-4 

Adjuvants pour béton, mortier 
et coulis – Adjuvants pour 
coulis de câble de 
précontrainte – Définitions, 
exigences, conformité, 
marquage et étiquetage  

Publication Août 2009 2+ 01/03/10 01/03/11 -- 

NF EN 934-5  

Adjuvants pour béton, mortier 
et coulis – Adjuvants pour 
béton projeté – Définitions, 
exigences, conformité, 
marquage et étiquetage  

Publication  Décembre 
07  2+  01/01/09  01/01/10   -- 

NF EN 934-6  

Adjuvants pour béton, 
mortier et coulis — Partie 6 : 
Échantillonnage, évaluation et 
vérification de la constance 
des performances  

Publication Mars 19 -- -- -- -- 

NF EN 934-7 

Adjuvants pour béton, 
mortier et coulis — Partie 7 : 
Agent réducteur de retrait – 
Définitions, exigences, 
conformité, marquage et 
étiquetage 

Publication 
Novembre 

24 
-- -- -- -- 

NF P18-370  

Produits de cure pour bétons 
et mortiers – Définition, 
spécifications et marquage  

Publication  Juillet 13  --  --  --  NF  

 

  

http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-1008/eau-de-gachage-pour-betons-specifications-d-echantillonnage-d-essais-et-d-evaluation-de-l-aptitude-a-l-emploi-y-compris-les-/article/697843/fa027978
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-1008/eau-de-gachage-pour-betons-specifications-d-echantillonnage-d-essais-et-d-evaluation-de-l-aptitude-a-l-emploi-y-compris-les-/article/697843/fa027978
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-9341/adjuvants-pour-beton-mortier-et-coulis-partie-1-exigences-communes/fa155362/30936
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20934-1/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-9342-a1/adjuvants-pour-betons-mortier-et-coulis-partie-2-adjuvants-pour-beton-defin/fa178669/1262
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20934-2/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-9343-a1/adjuvants-pour-beton-mortier-et-coulis-partie-3-adjuvants-pour-mortier-de-m/fa178839/39909
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20934-3/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-9344/adjuvants-pour-beton-mortier-et-coulis-partie-4-adjuvants-pour-coulis-de-ca/fa158797/33704
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-9345/adjuvants-pour-beton-mortier-et-coulis-partie-5-adjuvants-pour-betons-proje/fa049302/30482
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20934-5/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-9346/adjuvants-pour-beton-mortier-et-coulis-partie-6-echantillonnage-evaluation-/fa180007/82559
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-9347/adjuvants-pour-betons-mortier-et-coulis-partie-7-agents-reducteurs-de-retra/fa205511/428906
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-370/adjuvants-produits-de-cure-pour-betons-et-mortiers-definition-specifications-et-marquage/article/805903/fa168239
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-370/adjuvants-produits-de-cure-pour-betons-et-mortiers-definition-specifications-et-marquage/article/805903/fa168239
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Mortiers pour maçonnerie  

 Référence  Titre  
Version 

Disponible  
Date de 

Publication  
Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 998-1  

Définitions et spécifications  
des mortiers pour 
maçonnerie – Partie 1 : 
mortiers d’enduits minéraux 
extérieurs et intérieurs  

Publication  Décembre 
16  2+  11/08/17  11/08/18   -- 

NF EN 998-2  

Définitions et spécifications  
des mortiers pour 
maçonnerie – Partie 2 : 
mortiers de montage des 
éléments de maçonnerie  

Publication  Décembre 
16  

2+  11/08/17  11/08/18  --  

Pigments  

Référence  Titre  
Version 

Disponible  
Date de 

Publication  
Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN ISO 1248  Pigments à base d’oxydes de 
fer – Spécifications  

Publication  

Novembre  
08  

(2ème tirage 
octobre 09)  

--  --  --  --  

NF EN 12878  

Pigments de coloration des 
matériaux de construction à 
base de ciment et/ou de 
chaux – Spécifications et 
méthodes d’essai  

Annulée  Septembre 
05  2+  01/03/06  01/03/07   -- 

NF EN 12878  

Pigments de coloration des 
matériaux de construction à 
base de ciment et/ou de 
chaux – Spécifications et 
méthodes d’essai  

Publication  Mai 14  2+  Non citée au JOUE   -- 

Additions 

Référence  Titre  Version 
Disponible  

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF P 18-508  

Additions pour béton 
hydraulique – Additions 
calcaires – Spécifications et 
critères de conformité  

Publication  Janvier 12  --  --  --  --  

NF P 18-509  

Additions pour béton 
hydraulique – Additions 
siliceuses – Spécifications et 
critères de conformité  

Publication  Septembre 
12  --  --  --   -- 

NF P18-513 

Addition pour béton 
hydraulique - Métakaolin - 
Spécifications et critères de 
conformité 

Publication Août 12 -- -- -- -- 

PR NF EN 18136 

Additions calcaires pour 
béton – Définition, 
spécifications et critères de 
conformité 

Enquête 
publique      

https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-998-1/definitions-et-specifications-des-mortiers-pour-maconnerie-partie-1-mortiers-d-enduits-mineraux-exterieurs-et-interieurs/article/842329/fa175452
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-998-1/definitions-et-specifications-des-mortiers-pour-maconnerie-partie-1-mortiers-d-enduits-mineraux-exterieurs-et-interieurs/article/842329/fa175452
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-998-2/definitions-et-specifications-des-mortiers-pour-maconnerie-partie-2-mortiers-de-montage-des-elements-de-maconnerie/article/842330/fa175453
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-998-2/definitions-et-specifications-des-mortiers-pour-maconnerie-partie-2-mortiers-de-montage-des-elements-de-maconnerie/article/842330/fa175453
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-iso-1248/pigments-a-base-d-oxydes-de-fer-specifications-et-methodes-d-essai/article/637911/fa102241
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-iso-1248/pigments-a-base-d-oxydes-de-fer-specifications-et-methodes-d-essai/article/637911/fa102241
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-12878/pigments-de-coloration-des-materiaux-de-construction-a-base-de-ciment-et-ou/fa114640/25738
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-12878/pigments-de-coloration-des-materiaux-de-construction-a-base-de-ciment-et-ou-de-chaux-specifications-et-methodes-d-essai/article/663220/fa114640
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-12878/pigments-de-coloration-des-materiaux-de-construction-a-base-de-ciment-et-ou/fa176550/43231
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2012878/categorie/normes?aff=1676
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-508/additions-pour-beton-hydraulique-additions-calcaires-specifications-et-criteres-de-conformite/article/641430/fa171361
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-508/additions-pour-beton-hydraulique-additions-calcaires-specifications-et-criteres-de-conformite/article/641430/fa171361
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-509/additions-pour-beton-hydraulique-additions-siliceuses-specifications-et-criteres-de-conformite/article/645494/fa175798
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-509/additions-pour-beton-hydraulique-additions-siliceuses-specifications-et-criteres-de-conformite/article/645494/fa175798
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-p18513/addition-pour-beton-hydraulique-metakaolin-specifications-et-criteres-de-co/fa175740/39605
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-18136/additions-calcaires-pour-beton-definition-specifications-et-criteres-de-conformite/204286
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-18136/additions-calcaires-pour-beton-definition-specifications-et-criteres-de-conformite/204286
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Laitiers  

Référence  Titre  
Version 

Disponible  
Date de 

Publication  
Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

P 18-302  
Laitier cristallisé de haut 
fourneau  

Norme 
annulée  

Mars 25 --  --  --   -- 

NF EN 15167-1  

Laitier granulé de haut 
fourneau moulu pour 
utilisation dans le béton, 
mortier et coulis – Partie 1 :  
définitions, exigences et 
critères de conformité  

Publication  
Septembre 

06  1+  01/01/08  01/01/09  --  

NF EN 15167-2 

Laitier granulé de haut-
fourneau moulu pour 
utilisation dans le béton, 
mortier et coulis – Partie 2 : 
Évaluation et vérification de 
la constance des 
performances 

Publication Mai 2024 -- -- -- -- 

Cendres volantes 

 Référence  Titre  Version 
Disponible  

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 450-1  

Cendres volantes pour béton  
– Partie 1 : définition, 
spécifications et critères de 
conformité  

Publication  Octobre 12  1+  01/05/13  01/05/14  --  

NF EN 450-2  
Cendres volantes pour béton 
– Partie 2 : évaluation de la 
conformité  

Publication  Octobre 05  --  --  --   -- 

Fumées de silice  

Référence  Titre  Version 
Disponible  

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 13263-1 
+A1  

Fumée de silice pour béton – 
Partie 1 : définitions, 
exigences et critères de 
conformité  

Publication  Mai 09  1+  01/01/10  01/01/11  --  

NF EN 13263-2 
+A1  

Fumée de silice pour béton – 
Partie 2 : évaluation de la 
conformité  

Publication  Mai 09  --  --  --   -- 

Armatures pour béton  

Référence  Titre  Version 
Disponible 

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 10080  
Aciers soudables pour béton 
armé – Généralités  Publication  

Septembre 
05  --  --  --  NF  

PR NF EN 10080 
Aciers soudables pour béton 
armé – Généralités 

Enquête 
publique 

 
    

http://www.boutique.afnor.org/norme/p18-302/granulats-laitier-cristallise-de-haut-fourneau/article/715096/fa024902
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-151671/laitier-granule-de-hautfourneau-moulu-pour-utilisation-dans-le-beton-mortie/fa137602/28082
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2015167-1/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-151672/laitier-granule-de-hautfourneau-moulu-pour-utilisation-dans-le-beton-mortie/fa206289/420163
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-4501/cendres-volantes-pour-beton-partie-1-definition-specifications-et-criteres-/fa166018/40053
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20450-1/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-4502/cendres-volantes-pour-beton-partie-2-evaluation-de-la-conformite/fa121882/25922
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20450-2/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-132631-a1/fumee-de-silice-pour-beton-partie-1-definitions-exigences-et-criteres-de-co/fa163152/983
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2013263-1/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-132632-a1/fumee-de-silice-pour-beton-partie-2-evaluation-de-la-conformite/fa163151/982
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2013263-2/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-10080/aciers-pour-larmature-du-beton-aciers-soudables-pour-beton-arme-generalites/fa050147/25795
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2010080/categorie/normes?aff=1676
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-10080/aciers-pour-larmature-du-beton-aciers-soudables-pour-beton-arme-generalites/199189
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-10080/aciers-pour-larmature-du-beton-aciers-soudables-pour-beton-arme-generalites/199189
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Référence  Titre  Version 
Disponible 

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 10348 
Aciers pour béton armé – 
Produits en acier galvanisés 
pour l'armature du béton 

Publication Mars 24     

NF A35-014  
Aciers pour béton armé – 
Aciers inoxydables soudables 
– Barres et couronnes  

Publication  Février 18 -- -- -- NF 

NF A35-015 
Aciers pour béton armé - 
Aciers soudables lisses – 
barres et couronnes 

Publication Juillet 19 -- -- -- NF 

NF A35-015/A1 
Aciers pour béton armé - 
Aciers soudables lisses – 
barres et couronnes 

Publication Janvier 22 -- -- -- NF 

NF A35-017 
Barres et couronnes non 
soudables à verrous Publication Juillet 19 -- -- -- NF 

NF A 35-020-1  

Dispositifs de raboutage et 
dispositifs d’ancrage d’aciers 
pour béton armé à verrou ou 
à empreintes – Partie 1 : 
prescriptions  

Publication  Novembre 
17  

-- -- -- AFCAB 

NF A 35-020-1/A1 

Dispositifs de raboutage et 
dispositifs d’ancrage d’aciers 
pour béton armé à verrou ou 
à empreintes – Partie 1 : 
prescriptions 

Publication Avril 20 -- -- -- -- 

PR NF A 35-020-1 

Dispositifs de raboutage et 
dispositifs d’ancrage d’aciers 
pour béton armé à verrou ou 
à empreintes – Partie 1 : 
Exigences 

Enquête 
publique      

NF A35-024 

Treillis soudés de surface 
constitués de fils de diamètre 
inférieur à 5 mm 

Publication Juillet 19 -- -- -- NF 

NF A35-024/A1 

Treillis soudés de surface 
constitués de fils de diamètre 
inférieur à 5 mm 

Publication Janvier 22 -- -- -- -- 

 NF A35-025  
Aciers pour béton armé – 
Barres et couronnes 
galvanisées à chaud  

Publication   Décembre 
17  -- -- -- NF 

NF A 35-027  
Produits en acier pour béton 
armé – Armatures  Publication  

Décembre 
15  --  --  --  NF  

NF A 35-028 
Aciers pour béton armé – 
Treillis raidisseurs Publication Mars 22 --  --  --  NF 

NF A 35-030  

Barres crénelées à haute 
adhérence pour poteaux en 
béton armé, supports de 
lignes aériennes  

Publication  Septembre 
21 

--  --  --  NF  

NF A35-052 

Fil-machine en acier non allié 
pour treillis soudés et fils à 
haute adhérence 

Publication Octobre 21 -- -- -- -- 

NF A35-080-1 

Aciers pour béton armé 
– Aciers soudables – 
Barres et couronnes 

Publication Mai 20 --  --  --  NF  

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-10348/aciers-pour-beton-arme-produits-en-acier-galvanises-pour-larmature-du-beton/fa204741/417142
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-014/aciers-pour-beton-arme-aciers-inoxydables-soudables-barres-et-couronnes/article/875504/fa188804
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-015/aciers-pour-beton-arme-aciers-soudables-lisses-barres-et-couronnes/article/920855/fa193698
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-a35015-a1/aciers-pour-beton-arme-aciers-soudables-lisses-barres-et-couronnes/fa203055/317823
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-017/aciers-pour-beton-arme-barres-et-couronnes-non-soudables-a-verrous/article/922734/fa193236
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-020-1/produits-en-acier-dispositifs-de-raboutage-et-dispositifs-d-ancrage-d-aciers-pour-beton-arme-a-verrous-ou-a-empreintes-parti/article/874803/fa186606
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-020-1/produits-en-acier-dispositifs-de-raboutage-et-dispositifs-d-ancrage-d-aciers-pour-beton-arme-a-verrous-ou-a-empreintes-parti/article/874803/fa186606
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-020-1-a1/produits-en-acier-dispositifs-de-raboutage-et-dispositifs-d-ancrage-d-aciers-pour-beton-arme-a-verrous-ou-a-empreintes-partie-1-/article/932338/fa197306
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-a35-020-1/produits-en-acier-dispositifs-de-raboutage-et-dispositifs-dancrage-daciers-pour-beton-arme-a-verrous-ou-a-empreintes/343802
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-a35-020-1/produits-en-acier-dispositifs-de-raboutage-et-dispositifs-dancrage-daciers-pour-beton-arme-a-verrous-ou-a-empreintes/343802
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-024/aciers-pour-beton-arme-treillis-soudes-de-surface-constitues-de-fils-de-diametre-nominal-inferieur-a-5-mm/article/922735/fa193237
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-a35024-a1/aciers-pour-beton-arme-treillis-soudes-de-surface-constitues-de-fils-de-dia/fa203056/317499
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-025/aciers-pour-beton-arme-barres-et-couronnes-galvanisees-a-chaud/article/901119/fa190320
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-025/aciers-pour-beton-arme-barres-et-couronnes-galvanisees-a-chaud/article/901119/fa190320
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-027/produits-en-acier-pour-beton-arme-armatures/article/837184/fa060801
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-027/produits-en-acier-pour-beton-arme-armatures/article/837184/fa060801
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-a35028/aciers-pour-beton-arme-treillis-raidisseurs/fa203112/320769
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-a35030/produits-siderurgiques-barres-crenelees-a-haute-adherence-en-acier-non-soud/fa199394/262914
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20A35-030/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-a35052/produits-siderurgiques-fil-machine-lisse-en-acier-pour-transformation-en-ac/fa197906/278826
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-a35-080-1/aciers-pour-beton-arme-aciers-soudables-partie-1-barres-et-couronnes/article/931534/fa193699
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Référence  Titre  Version 
Disponible 

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF A35-080-1/A1 
Aciers pour béton armé 
– Aciers soudables – 
Barres et couronnes 

Publication Janvier 22 -- -- -- -- 

PR NF A35-080-
1/A2 

Aciers pour béton armé 
– Aciers soudables – 
Barres et couronnes 

Publication Octobre 22 -- -- -- -- 

NF A35-080-2 
Acier pour béton armé – 
Aciers soudables – 
Treillis soudés 

Publication Mars 22 -- -- -- -- 

ISO 14657  
Aciers revêtus de zinc pour 
l’armature du béton  Publication  Janvier 05  --  --  --  --  

 

Armatures métalliques de précontrainte  

Référence  Titre  Version 
Disponible  

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF A 35-035  

Fils lisses et torons de 
précontrainte à 7 fils revêtus 
par immersion à chaud de 
zinc ou d’alliage zinc-
aluminium  

Publication  Juillet 19  --  --  --  ASQPE  

NF A 35-045-1 à 4  

Armatures de précontrainte – 
Partie 1 : prescriptions  
générales  
Partie 2 : fils  
Partie 3 : torons  
Partie 4 : barres  

Publication  
Novembre 

18  --  --  --  ASQPE  

Pr EN 10138-1 à 2  

Armatures de précontrainte – 
Partie 1 : fil 
Partie 2 : torons 
 

Normes en 
projet       

PR NF EN 10138-3 
Armatures de précontrainte 
en acier – Partie 3 : barres 

Enquête 
publique 

     

PR NF EN 18035 

Aciers de précontrainte – 
Torons gainés cirés pour 
applications dans la 
construction 

Enquête 
publique      

Fibres pour béton 

Référence  Titre  Version 
Disponible  

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 14889-1  
Fibres d’acier – Définitions, 
spécifications et conformité  Publication  

Novembre 
06  1/3  01/06/07  01/06/08   -- 

NF EN 14889-2  
Fibres de polymère –  
Définition, spécifications et 
conformité  

Publication  Novembre 
06  1/3  01/06/07  01/06/08   -- 

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-a350801-a1/aciers-pour-beton-arme-aciers-soudables-partie-1-barres-et-couronnes/fa203058/302764
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-a350801-a2/aciers-pour-beton-arme-aciers-soudables-partie-1-barres-et-couronnes/fa205128/336083
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-a350802/aciers-pour-beton-arme-aciers-soudables-partie-2-treillis-soudes/fa199399/322715
http://www.boutique.afnor.org/norme/iso-146572005/aciers-revetus-de-zinc-pour-l-armature-du-beton/article/682982/xs113890
http://www.boutique.afnor.org/norme/iso-146572005/aciers-revetus-de-zinc-pour-l-armature-du-beton/article/682982/xs113890
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-a35035/produits-en-acier-fils-lisses-et-torons-de-precontrainte-a-7-fils-revetus-p/fa188813/82989
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20A35-035/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/resultats?Keywords=nf+a35-045&StandardStateIds=1
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20A35-035/categorie/normes?aff=1676
https://norminfo.afnor.org/search?term=pr%20nf%20en%2010138&typeResult=normes-etude
https://norminfo.afnor.org/search?term=pr%20nf%20en%2010138&typeResult=normes-etude
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-10138-3/armatures-de-precontrainte-en-acier-partie-3-barres/199195
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-en-10138-3/armatures-de-precontrainte-en-acier-partie-3-barres/199195
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-en-18035/aciers-de-precontrainte-torons-gaines-cires-pour-applications-dans-la-construction/330150
https://norminfo.afnor.org/consultation/pr-nf-en-18035/aciers-de-precontrainte-torons-gaines-cires-pour-applications-dans-la-construction/330150
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-148891/fibres-pour-beton-partie-1-fibres-dacier-definitions-specifications-et-conf/fa123808/28365
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2014889-1/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-148892/fibres-pour-beton-partie-2-fibres-de-polymere-definition-specifications-et-/fa123817/28421
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2014889-2/categorie/normes?aff=1676
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Garnitures d’étanchéité en caoutchouc  

Spécification des matériaux pour garnitures d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l’eau et de l’évacuation.  

Référence  Titre  
Version 

Disponible  
Date de 

Publication  
Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 681-1  Caoutchouc vulcanisé  Publication  

Décembre  
96  

(2ème tirage  
01/09/05)  

--  01/01/03  01/01/09   -- 

NF EN 681-1/A1  Caoutchouc vulcanisé  Publication  Mars 99   -- 01/01/03  01/01/04   -- 

NF EN 681-1/A2  Caoutchouc vulcanisé  Publication  Février 03  4  01/01/03  01/01/04   -- 

NF EN 681-1/A3  Caoutchouc vulcanisé  Publication  
Décembre 

05   -- 01/01/08  01/01/09   -- 

NF EN 681-2  
Elastomères 
thermoplastiques  Publication  

Décembre 
00   -- 01/01/03  01/01/04   -- 

NF EN 681-2/A1  
Elastomères 
thermoplastiques  Publication  Février 03  4  01/01/03  01/01/04   -- 

NF EN 681-2/A2  
Elastomères 
thermoplastiques  Publication  

Décembre 
05   -- 01/01/10  01/01/10  --  

NF EN 681-3  
Matériaux cellulaires en 
caoutchouc vulcanisé  Publication  

Décembre 
00   -- 01/01/03  01/01/04  --   

NF EN 681-3/A1  
Matériaux cellulaires en 
caoutchouc vulcanisé  Publication  Février 03  4  01/01/03  01/01/04   -- 

NF EN 681-3/A2  
Matériaux cellulaires en 
caoutchouc vulcanisé  Publication  

Décembre 
05   -- 01/07/12  01/07/12   -- 

NF EN 681-4  Polyuréthane moulé  Publication  
Décembre 

00   -- 01/01/03  01/01/04   -- 

NF EN 681-4/A1  Polyuréthane moulé  Publication  Février 03  4  01/01/03  01/01/04  --   

NF EN 681-4/A2  Polyuréthane moulé  Publication  
Décembre 

05   -- 01/07/12  01/07/12   -- 

NF EN 682  

Spécification des matériaux 
pour garnitures d’étanchéité 
pour joints de canalisations 
et des raccords véhiculant du  
gaz et des fluides 
hydrocarbures  

Publication  Mai 03  1/3  01/10/02  01/12/03  --   

NF EN 682/A1  

Spécification des matériaux 
pour garnitures d’étanchéité 
pour joints de canalisations 
et des raccords véhiculant du  
gaz et des fluides 
hydrocarbures  

Publication  Décembre 
05   -- 01/07/12  01/07/12   -- 

Attaches, liaisons entre éléments en béton  

Référence  Titre  Version 
Disponible  

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 1992-4  
Conception et calcul des 
éléments de fixation pour  
béton  

Publication 
Septembre 

18  --  --  --   -- 

NF EN 1992-4/NA 

Conception et calcul des 
éléments de fixation pour  
Béton - annexe nationale 

Publication 
Décembre 

22 
    

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6811/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa025796/12835
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-1/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6811-a1/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa047089/12832
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-1/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6811-a2/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa121697/21132
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-1/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6811-a3/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa139794/26421
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-1/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6812/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa025797/18107
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-2
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6812-a1/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa121698/21133
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-2
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6812-a2/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa139795/26425
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-2
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6813/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa027537/18108
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-3
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6813-a1/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa121699/21131
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-3
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6813-a2/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa139796/26427
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-3
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6814/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa027538/18097
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-4
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6814-a1/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specifications-des-materiaux-pour-garn/fa121700/21130
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-4
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-6814-a2/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa139797/26428
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%20681-4
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-682/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa025798/21505
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/nf%20en%20682
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-682-a1/garnitures-detancheite-en-caoutchouc-specification-des-materiaux-pour-garni/fa139798/26420
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/nf%20en%20682
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-19924/eurocode-2-calcul-des-structures-en-beton-partie-4-conception-et-calcul-des/fa183514/81953
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-19924-na/eurocode-2-calcul-des-structures-en-beton-partie-4-conception-et-calcul-des/fa193242/338252
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FD CEN/TR 17081 

Conception-Calcul des 
fixations pour utilisation 
dans le béton – Conception 
plastique des fixations à 
boulons à tête et à chevilles 
de fixation 

Publication Avril 19 -- -- -- -- 

Autres produits  

 Référence  Titre  
Version 

Disponible  
Date de 

Publication  
Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 13101  

Echelons pour regards de 
visite – Exigences, marquage, 
essais et évaluation de la 
conformité  

Publication  Août 03  4  01/08/03  01/08/04  --   

NF EN 13252  

Géotextiles et produits 
apparentés –  
Caractéristiques requises 
pour l’utilisation dans les 
systèmes de drainage  

 Publication  Février 17  2+  10/03/17  10/03/18   -- 

NF EN 14396  
Echelles fixes pour les 
regards de visite  Publication  Août 04  4  01/12/04  01/12/05   -- 

Produits de protection et de réparation du béton  

Référence  Titre  
Version 

Disponible  
Date de 

Publication  
Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF P18-821  
Produits de calage à base de 
liants hydrauliques  Publication  Août 13  --  --  --  NF  

NF P18-822  
Produits de calage à base de 
résines synthétiques  Publication  

Décembre 
09  --  --  --  NF  

FD P18-823 

Produits de scellement à 
base de liants hydrauliques – 
Recommandation pour la 
conception et le 
dimensionnement des 
scellements de barres 
d’armature dans le béton 
armé 
 

Publication Mars 24 -- -- -- -- 

NF EN 1504-2  
Systèmes de protection de 
surface pour le béton  Publication  Avril 05  2+/4  01/09/05  01/01/09  --   

NF EN 1504-3  
Partie 3 : réparation 
structurale et réparation non 
structurale  

Publication  
Février 06  

(2ème tirage  
01/03/06)  

2+/4  01/10/06  01/01/09   -- 

NF EN 1504-4  Partie 4 : collage structural  Publication  

Mars 05  
(2ème tirage 
septembre 

10)  

2+/4  01/09/05  01/01/09  --   

NF EN 1504-5  
Partie 5 : produits et 
systèmes d'injection du 
béton  

Publication  Juillet 13  2+/4  01/10/05  01/01/09  --   

NF EN 1504-6  
Partie 6 : ancrage de barres 
d'acier d'armature  Publication  

Novembre 
06  2+/4  01/06/07  01/01/09   -- 

NF EN 1504-7  
Partie 7 : protection contre la 
corrosion des armatures  Publication  

Novembre 
06  2+/4  01/06/07  01/01/09  --   

https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-cen-tr-17081/conception-calcul-des-fixations-pour-utilisation-dans-le-beton-conception-plastique-des-fixations-a-boulons-a-tete-et-a-cheville/article/926536/fa188492
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13101/echelons-pour-regards-de-visite-exigences-marquage-essais-et-evaluation-de-la-conformite/article/751845/fa122731
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2013101/categorie/normes?aff=1676
http://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-13252/geotextiles-et-produits-apparentes-caracteristiques-requises-pour-lutilisation-dans-les-systemes-de-drainage/107522
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13252/geotextiles-et-produits-apparentes-caracteristiques-requises-pour-l-utilisation-dans-les-systemes-de-drainage/article/865197/fa186088
http://norminfo.afnor.org/norme/nf-en-13252/geotextiles-et-produits-apparentes-caracteristiques-requises-pour-lutilisation-dans-les-systemes-de-drainage/107522
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-14396/echelles-fixes-pour-les-regards-de-visite/fa113158/23664
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2014396/categorie/normes?aff=1676
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-821/produits-speciaux-destines-aux-constructions-en-beton-hydraulique-produits-de-calage-a-base-de-liants-hydrauliques-caractere/article/809600/fa181422
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-821/produits-speciaux-destines-aux-constructions-en-beton-hydraulique-produits-de-calage-a-base-de-liants-hydrauliques-caractere/article/809600/fa181422
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-822/produits-speciaux-destines-aux-constructions-en-beton-hydraulique-produits-de-calage-a-base-de-resines-synthetiques-caracter/article/627016/fa162375
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-p18-822/produits-speciaux-destines-aux-constructions-en-beton-hydraulique-produits-de-calage-a-base-de-resines-synthetiques-caracter/article/627016/fa162375
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/fd-p18823/produits-de-scellement-a-base-de-liants-hydrauliques-recommandations-pour-l/fa198720/418516
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-15042/produits-et-systemes-pour-la-protection-et-la-reparation-de-structures-en-b/fa100389/24877
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%201504-2/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-15043/produits-et-systemes-pour-la-protection-et-la-reparation-des-structures-en-/fa139455/26928
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%201504-3/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-15044/produits-et-systemes-pour-la-protection-et-la-reparation-de-structures-en-b/fa100387/24792
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%201504-4categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-15045/produits-et-systemes-pour-la-protection-et-la-reparation-des-structures-en-/fa173469/41582
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%201504-5/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-15046/produits-et-systemes-pour-la-protection-et-la-reparation-des-structures-en-/fa100617/28345
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%201504-6/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-15047/produits-et-systemes-pour-la-protection-et-la-reparation-des-structures-en-/fa112357/28569
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%201504-7/categorie/normes?aff=1676
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Référence  Titre  Version 
Disponible  

Date de 
Publication  

Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

NF EN 1504-8  
Partie 8 : maîtrise de la 
qualité et évaluation de la 
conformité  

Publication   Juin 16  -- -- --  -- 

NF EN 1504-9  
Partie 9 : principes généraux  
d'utilisation des produits et 
systèmes  

Publication  

Novembre  
08  

(retirage 
septembre  

10)  

--  -- --  -- 

Accessoires de levage  

 Référence  Titre  
Version 

Disponible  
Date de 

Publication  
Système 
d’EVCP*  

Date 
d'application  
Marquage CE  

Fin de 
période de 
coexistence  

Certification 
volontaire  

FD CEN/TR 15728 

Conception et utilisation 
d’inserts pour le levage et la 
manutention des éléments 
préfabriqués en béton 

Publication Août 17 -- -- -- -- 

NF EN 13155 

Appareils de levage à charge 
suspendue – Sécurité – 
Équipements amovibles de 
prise de charge 

Publication  
Décembre 

20 
NA 08/09/09 -- -- 

PR NF EN 
13155/A1 

Appareils de levage à charge 
suspendue – Sécurité –
Accessoires de levage 
amovibles 

Enquête 
publique 

     

Règlement (UE) 
2023/1230 du 
Parlement 
européen et du 
Conseil  

Règlement Machines  Publication  
14 juin 
2023  

(JOUE) 
--  --  --   -- 

Décret 2008-1156  Accessoires de levage  Publication  
Juillet 08 

(JORF)  --  --  29/12/09  --   

 *Système EVCP : Système d’Évaluation et de Vérification de la Constance des Performances ne mentionnant pas le système de réaction au feu 

lorsque celle-ci est à déclarer.  

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-15048/produits-et-systemes-pour-la-protection-et-la-reparation-de-structures-en-b/fa063358/57465
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-1504-8/produits-et-systemes-pour-la-protection-et-la-reparation-de-structures-en-beton-definitions-prescriptions-maitrise-de-la-qua/article/866103/fa063358
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-15049/produits-et-systemes-pour-la-protection-et-la-reparation-de-structures-en-b/fa158412/32037
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%201504-9/categorie/normes?aff=1676
https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-cen-tr-15728/conception-et-utilisation-d-inserts-pour-le-levage-et-la-manutention-des-elements-prefabriques-en-beton/article/904276/fa191773
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13155/appareils-de-levage-a-charge-suspendue-securite-accessoires-de-levage-amovibles/article/906779/fa191243
https://norminfo.afnor.org/consultation/124380
https://norminfo.afnor.org/consultation/124380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32023R1230
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000019736204

